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PAPIER-ZEITUNG.

Wirmeschutzmittel [

Unter obigem Titel findet sich in Nr. 92 der Papier-Zeitung ein
Aufsatz, der viel Beherzigenswerthes enthiilt, aber auch einige Irrthiimer,
auf die ich mir in Kiirze hinzoweisen erlauben mobehte, Die Tabelle
fiber Versuche, die von einer Asbest-Wiarmeschutzbekleidungsfabrik
unternommen wurden, lassen npicht erkennen, auf welche Art sie
ermittalt wurden; sie haben schon deshalb wenig Werth, weil die
Angabe fehlt, bei welcher Dicke der Umhiillung die Zablen ermittelt
wurden. Aus den erwihnten Versuchs-Ergebnissen folgert nun der
Verfasser ganz richtig, dass der Werth der meisten Wirmeschutzmittel
abhiingizg st von der Luft, welche darin eingeschlossen ist, Der

[eitungskoéffizient der Luft ist ndmlich Husserst piedrig, sodass die : il oy gl - ;
8 ; T ‘hat B. Schwenke in Kinigstein a. E. Einladungskarten geschatten,

meisten, besonders die mineralischen Wirmeschutzmittel (Kieselguhr,
Asbest) nur der in ihren Poren oder zwischen den Fasern enthaltenen
Laft ihre Wirkung verdanken. Bei organischen Faserstoffen dagegen,
weleche an sich schon sehlechte Wirmeleiter sind, fndert sich die Sache
ingofern, als es picht mehr so sehr darauf ankommt, ob sie mehr oder
weniger dick verwendet werden. Zumal bei den feinsten, Seide and
Baumwolle (welch letztere aber wegen ihrer PFeuergefihrlichkeit zu
Wiirmeschutzzwecken wenig Verwendung findet) macht es lkeinen
Unterschied, ob sie gepresst oder lose verwendet werden, woraos
Péclet schloss, dass der Leitungskoiéffizient der Luft und der von Seide
iibereinstimmen.

Bei dieser Wirkung der Luft als Isolirmittel ist aber zu bemerken,
dazs dieselbe in ihrer Bewegung miiglichst gehemmt sein muss, miglichst
wenig inoerhalb der Umhiillung umlaufen darf, sodass also klar ist
dazs In derjenigen Isolirong die Luft am meisten eine Rolle spialt, in
welcher zie am feinsten wvertheilt ist. Daher erkliirt ez gich, dass sine
[solirung ans Seidenfasern besser wirkt als Haarfilz, weil die feinern
Fazern der Seide die Zirkulation der Luaft mehr hemmen als die
grijbern Haare.

Im Widerspruch non mit dem Vorhergesagten empfiehlt der Ver-
fagser jenes Aufsatzes in Nr, 92 der Papier-Zeituong Wasserglas als
Bindemittel und nls Anstrich filr plastische Massen. Dies ist ganz
verkehrt, denn Wasserglas ist erstens kein schlechter Wirmeleiter und
hat ausserdem die schiechte Eigenschaft, die Poren des Isolirmaterials
anszuffillen, d. h. die Luft daraus zu verdriingen, also auch dadurch
die Wirkung zu verschlechtern. Dadurch erkliirt sich anch der Umstand,
dazs Korkschalen, welche behufs Unverbrenolichmachens impriignirt
wurden, grosse Leitungsfibigkeit aufweisen, wilhrend Kork an sich
infolge seiner hohen Porositit sehr geringe Leitungsfibigkeit besitzt.

Schliesslich ist unrichtig, was iber den Oelfarbanstrich siner Umbiillong
gesagt ist. Oelfarbe (trockene) erhitht keineswegs die Ausstrablung.
Wahrscheinlich glaubt der Verfasser, dass, weil Oel einen hohen Strah-
lungskoéffizienten besitzt (7.24), dies auch bel Oelfarbe der Fall sei.
Er beweist jedoch dadurch nur, dass er die von ibm angefithrten Aus-
strablungskoéffizienten nicht an der Quelle in Péclel’s Werk geschiipft
hat, denn sonst hiitte er dort auch gefonden, dass fiir (elfarbanstrich
dieser Koéffizient 8,71 ist, also nicht wesentlich verschieden von dem
der gebriuchlichen Stoffe, Holz, Kork, Seide, Wolle, Kieselguhr usw,

‘Will man also eine Verpackung gegen Feuchtigheit schiitzen, so |

ist ein Anstrich mit Oelfarbe keineswegs pachtheilig. Besser aber ist
eine Verschalung aus verzinotem oder verbleitem Blech. erstens weil
daverhafter, zweitens weil dadurch die Avsstrahlung erheblich verringert
wird. Die betreffenden Koéffizienten fiir Zino und Blei sind 0.815 bez.
0,656 gegeniiber 8,71, und nach Versuchen, die wir hier anstellten, ergab
gigh, dass bei einer an sich schon wvorztiglichen Iszolirung (Schutzblech
nod 28 mm Seidenmaterial) dureh einfache Weissblechverschalung die
Wirme-Ersparnizss von 87,9 auf 89,2 pCt. stieg. FErheblicher ist natfirlich
die Wirkung der Verschalung bei schlechtern Umhbiillupgen.

Aunch Zinkblechverschalung verringert die Ausstrahlung; doch ver-
wenden wir diese nicht mehr, weil sie anf kupfernen Leitungen leicht
gerstiirt wird, sobald die Umhiillung nicht ganz trocken ist. ks bildet
sich dapn npéimlich ein Kupfer-Zink-Element, und uooter Umstiinden,
wenn die Umhilllung sehr feucht ist, kann in zwei Tagen das Zinkblech
vollstiindig zerfressen sein.

Im Anschluss hieran will ich noch meine Erfahrungen iiber Asbest
als Wirmeaschutzmittel mittheilen, In einem Floghlatt einer Asbest-

fabrik wurde behauptet, dass Asbest grissere lsolirfihigkeit besize als |

irgend ein anderes Material, Diese Behauptung widerspricht den That-
sachen. Wir haben hier seiner Zeit verschiedene Asbestpriiparate
nptersucht und sind dabei zur Ueberzeugung gelangt, dass iiberall,
wo Asbest zum Schutz gegen VYerkohlen eines organischen Kidrpers
angewandt wurde, eine Verschlechterung der Wirkung stattfand.

Aus unsern umfangreichen Versuchstabellen habe ieh die beziig-
lichen Daten hervorgesncht und fiithre sie im Verein mit noch einigen
andern an. Danach ergaben Ersparniss gegeniiber dem nackten Hohr:

Ashestplatten von 8 mm Dicke pur. . . . . . . . . . 66 plLL
Seidenzopf e | 1 E o R TR Sy 7 STy
Stroh Al | a i A o SR e s T T
Kieselgubrschonur (mit Jute umsponnen) 28.76 mm dick . . 745

Kieselguhrschour (mit Asbest umsponnen) 21,6 mm dick nur 62
B TI T 1 [ R T i g S St i N e e L
IMe erhebliche Verschlechterung der Kieselguhrschour durch
Asbest ist besonders an diesem Heispiel deutlich ersichtlich ond léast
cher zor Anoahme hiopneigen, dass Asbest kein besonders hervor-
ragendes Wirmeschutzmittel sei. Dieselbe Verringerung der Wirkung
wurde auch bei Asbest-Filz und Asbest-Seide-Formstiicken beobachtet,
Weseeliilicim. O Pasquagy.
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Neuheiten.
Inter disasr [abersehrift wérdes alle von Bezishern dor Papler-Zaliong angossnsdl ."1_ 15l
von Brsougnbssem  dos DPapler- und Schrotbwesres - Faches, w BT dir Bamerkans

warthes bioton, Kosftonfrel beeproalie

Damen-Einladungskarten. Man hat bishér ganz iibersehen,
dass nicht nur dem Herren der :"_iL'I:-E'%l:-fun;" das Recht zusteht, T"_t'ﬁt'
lichkeiten zu veranstalten und Einladupgen zu erlassen. Es giebt
anch zahlreiche Fille, in denen Damen gern unter sich sind, om
bei einem Schilchen Mokka oder zweien wichtige Dinge aus der
weiblichen Gebietssphiire zu besprechen. Zu solchen Veranstaltungen

die auf die verschiedensten Unterhaltungen, wie Kaffee-Rrinzchen
Thee-Abend, Gartenfest, Abendbrod usw. Bezog nehmen und dies
durch hiibsche. zweckdienliche Zeichnungen wie duorch kleiné
Verschen recht gefillie ansdriicken. Die Karten sind theils als
einfache, theils als Doppelkarten und fir 10 und mehr Gelegen:
heiten passend in kleinen Schachteln mit der Aufschrift: » Darl
ich mir erlauben®« vereinigt. Einfachere Einladungskarten, D&
denen auf der linken Seite ein kleines Stillleben von Kaffeageschir,
Theekessel, Strickbentel und dergl. angebracht ist, sind in kleineré?
Form als » Bequeme Einladungen zu allerhand Gelegenheitens 86

hiltlich. Die Bilder sind hier einfarbig, die der L_"t"f'-.:.e.:u,-l'm figarei-
T{Ji[:!wn] I':ﬂ'l'[r'*i'l E\tf'iﬁlrhiu ;zeflmn-i:[- :
Photoplastikon. Ein kleines Stereoskop, sehr dauerhaft nus

starker Pappe gefertigt und mit rothem Buchbinderleinen iiber
zogen, bringt A. Tonger's Versandigeschaft, Berfin W. 4I, K :_'klllr-"?f]:
strasse 74. als Weihnachts-Neuheit auf den Markt. Wie dif

Abbildung zeigt, ist der Deckel in {iblicher Weise zZum Auf-

| klappen éir:gm'iu]lh!t und triigt innen einen Spiegel, mit '.'-'l*|.-t'|lfl'm

das Licht anf die eingeschobenen Bilder reflektirt wird. Zu

jedem Apparat werden 6 Bilder gegeben,

Amerikanische Patent-Abziehbuchstaben. Eine sehr gelung!
Yerwendung von Abziehbildern fiir Zwecke der Schildermaler!
hat die Nirnberger Firma Huber, Jordan & Koerner ausgedacht:
Sie hat eine grosse Reihe von Muster-Alphabeten in verschiedened
Grissen und mehreren Farbenstellungen auf Abziehpapier ;;mirucl:it
und verkanft diese Schriften alphabetweise oder bei grosser?
Schriften nach Wortzusammenstellungen, Schildermaler kiinned
von dieser praktischen Einrichtung grossen Nutzen zishen, dend
kain Maler kann gleich Gutes fiir so geringen FPreis in Farhen
aunsfithren, Auch fiir Plakate lassen sich diese Buchstaben 24
Titelzeilen usw. fut  verwenden. Die Buchstaben werden m
bekannter Weise anf Metall, Holz, Glas oder andere Unterlage®
iibertragen und durch Lackirung haltbar und waschecht '.':f.'-mt“f'l'!'
Auf der Riickseite der Buchstaben ist eine Raum-Eintheilung en*
halten, die genaue Zeilenordnung und Uebersicht auch Laien Jeich!
macht. Diese Einrichtung ist in Amerika patentirt und steht I®
Deutschland unter Gebrauchsmusterschutz. ’l]'l:‘!' von der gq:]t:t[:[lh’l“
Firma herausgegebene Katalog enthiilt 3 Tafeln mit farbig au=
cefiithrten Musterbuchstaben und Hinden, sowie 56 grosse Seited
mit .-"|.Iirh:thui-1'r"r;||—.|5|_'iq'.]||1m1;._ﬂ=.n,, auf denen die erhiltlichen !'Lil.!'ll-_*E”‘
:_chalhm;_ri,'n ergichtlich sind. Die Art der Verwendung von A bz el
bildern zu solchen Zwecken ist new, eigenartic und kann eine €
hebliche Erweiterung dieser Industrie hervorrufen. Das Muster
buch bietet an gich schon grosses Interesse,
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meint ein gutes Herz =0 haben, ond hat
M. v Ebner-Eschenbach.
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