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Reductionsmittel fiir das Aluminiumechlorid bediente *),
wihrend W ohler hiezu Kalium verwendete.
Deville konnte schon bei der allgememen Aus-
stellung in Paris im Jahre 1855 mehrere Kilogramme
Aluminium vorlegen. Auch er hitte aber dieses
schone Resultat wohl kaum , wenigstens sicher nicht
in so kurzer Zeit erreicht, wenn sich Kaiser N a-
pU]L‘UH I1I. nicht fiir die Sache interessirt und ihm
einen unbeschrinkten Credit zur Ausfithrung semer

Versuche 1 grossen Massstabe angewiesen hitte **)

Deville machte von dieser grossmiithigen Bewilligung
einen schr bescheidenen Gebrauch, denn er erhob nur
35000 Francs. Diese unbedeutende Summe geniigte,
um einer in Deutschland gemachten Entdeckung den
Weg aus den Lehrbiichern, iiber Frankreich, in die
praktische Welt zu bahnen.

Zu jener Zeit kostete aber das Kilogramm Alu-
mininm 2500 Franes und war noch iiberdies ziemlich
unrein, denn es enthielt an 7 bis 8 Perce. Kisen, 6 bis
7 Perc. Kupfer, etwas Zink, Kiesel und andere Stoffe.
(Gegenwiirtic wird Aluminium, das nach einigen Angaben

hochstens 1'5 Pere. Iisen enthilt **#), um 300 Irancs

—— ——

*) Comptes rendus, Bd. 38, 5. 279 und 537. 1854.

**) Deville sagt hieriiber (Ann. de Ch. et d. Phy. T. 46. 419):
s Aprés quatre mois de travaux en grand, entrepris sans respon-
sabilité de ma part, par conséquent avee la tranquillité et le repos

desprit qui manguent souvent a Uindustriel, sans la préocupation

des dépenses supportées par S. M. U Empereur, dont la générosité

m'avait laissé toute latitude, encourage chaque jour par un homme
de science distingué, M, le commandant Favé, officier dordon-
nance de U Empereur el professeur a I Ecole Polytechnique, jespere
avoir fait avancer la question fconomique — —

#4+) Das Aluminium von einer in eine lange Spitze kalt ausge-

streckten Barre, die der Sammlung beilag, aus der Fabrik P,
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