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294 Stahl und Eisen. Urber die Untersuchung des Gufseisens,
Ueber die Untersuchung des Gulseisens.
Nach Thomas D. West und W. J. Keep.
Trolz der bedeutenden Fortschritte, welche

die Stahlgielserei in den letzten zwanzig Jahren
gemacht hat, und ftrolz der zunerhmenden Ver-
wendung des Stahlgusses fiir mannigfache Zwecke
st dieser doch nicht imstande gewesen, die Be-
nutzung des Gulseisens — im ganzen genommen -
zu schmilern. Aus bekannten Griinden ist auch
nicht zu erwarten, dals dieses jemals geschehen
werde, wenn auch
Gulswaaren Metall
— der Stahl — entschieden den Vorzug verdient.
Wiihrend aber in friitherer Zeit der Belrieb
lisengielsereien fast nur auf Erfahrungs-
grundsiitzen beruhte, hiufig sogar lediglich den
Hiinden eines wissenschaftlich ungeschulten Meisters
ibergeben war, hal man auch auf diesem Ge-
biete in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr
die Bedeutung erkannt, welche ein wissenschaft:
liches Streben fiir jeden Betriebszweig besitat,
Man hal die Eigenschaften des Gulseisens und
iire Abhiingigkeil von der chemischen Zusammen-
selzung sorgliliger als friiher untersucht, hat
die Ursachen der auffilligen Abweichungen in
dem Verhalten des Gufseisens, je nachdem es
langsamer oder rascher erstarrt, mit Erfolg zu er-
griinden gesuchlt, hat die Vorginge beim Schwinden
des Metalls und ihre Folgen fiir das Gelingen
des Gusses einer eingehenden Betrachtung unter-
zogen, und so fort. Wir Deutschen diirfen uns
riihmen, einen nicht geringen Antheil an diesen
wissenschaftlichen Errungenschaften zu besilzen,
ja, vielleicht den ersten Anstofs zu dem Bestreben
gegeben zu haben, die Wissensehaft fiir den
Gielsereibetrieb nutzbar zu machen. Ich brauche
nur an die bahnbrechenden Arbeiten Karstens in
der ersten Hélfte dieses Jahrhunderts, an Diirres
Bemihungen zur Schaffung einer wissenschafl-
lichen Unterlage fiir den (zielsereibelrieb, an die in
den siebziger Jahren aul Veranlassung rheinisch-
westliliseher Eisenwerke angestellten
Untersuchungen {iber die Eigenschalten zahlreicher
vorten (sielsereiroheisens, an Jingsts Versuche
iber die Verwendung von Siliciumeisen in der
Glelserel zu erinnern. Als besonders regsam in
dem gleichen Bestreben haben sich, zumal in
der neuesten Zeil, auch die Amerikaner erwiesen,
und verschiedene niitzliche Hinweise verdanken
wir den Forschungen, welche nordamerikanische
Gielsereileute — theils eigenem Antrieb,
theils auf Veranlassung von Fachvereinen — ap-
slellten,

Zwei Nordamerikaner, deren, in der Ueber-
schrift genannte, Namen den Lesern von <Stahl
und Eisen® schon aus friitheren Verdflentlichungen
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das gegossene schmiedbare
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erinnerlich sein werden, waren es auch, welche
aul der letzten Versammlung des _lIron and Steel
Institute® Vortrige iiber die Eigenschaften und
die Priifung des Gulseisens hielten.

West bezog sich zuniehst auf seine {ritheren,
dber diesen Gegenstand gemachlen Veriiffent-
lichungen und stellte fiir die Anfertigung der
Probeslibe im wesenllichen dieselben Regeln auf,
welche in ,Stahl und Eisen® 1894, Seite 9090
bereils mitgetheilt worden sind. Insbesondere
belonte er die Nﬂ’[h“‘t‘lllﬁgkui!, die Stiibe stehend
zn gielsen, Bei liegend gegossenen Rundstiiben
von 28'/s mm (1'/y Zoll) Durchmesser, welche
in ganz derselben Form aus ganz demselben
liisen gegossen wurden, fand er Unterschiede in
der Bruchbelastung bis zu 400 Pfund,* je nach-
dem die eine oder andere Seile bei der Prifung
der Belastung ausgesetzl wurde,

Mehrfach pamhaften Fach-
leulen — die Behauptung ausgesprochen worden,
dafs stehend gegossene Stibe keine zuverldssigen
liefern befihigt seien, weil
verschiedene Dichtigkeit oben und unten besilsen.
West hat bei keinem sciner Versuche eine Be-
stiitigung dieser Ansicht entdecken kénnen. Um

1st — auch von

krgebnisse zu sie

| Jedoch eine noch grilsere Sicherheit fiir die Be-

anlwortung der Frage zu erhalten, wurden von
einem 1,98 m (61 Fuls) langem, 76 mm(3 Zoll)
starkem Kingusse, vom Gusse einer Blockgulsform
herriihrend, 2zwei Probestiicke abgetrennt, das
eine 1m Abstand von 150 mm (6 Zoll), das
andere im Abstand von 1525 mm (5 Fuls) vom
linde, Nachdem beide Stiicke sorgfiltig
bearbeitel worden waren, wurde im Laboratorium
der Case School of Applied Science zu Cleveland
thr specifisches Gewicht bestimmt,

oberen

s ergab sich

iir das ohere Stiick 7.0568

s =« nntere T,0414
Das obere Stiick war demnach noch elwas
dichler als das unlere: jf_'||E'nf.1”.'~} wallet kein
wesentlicher Unterschied ob. Das gleiche Er-

gebnils lieferten verschiedene Ermittlungen, welche
beim Guls Geschiitzen angestelll wurden,
um das specifische Gewicht des beim Gufs oben
und unten befindlichen Theils des stehend ge-
gosseneén (ieschiitzes zu vergleichen. Die Ver-
suche sind in einer Schrift: ,Our Share in Coast
Defence® mitgetheilt, welche von der » Builders
lron Foundry® verdffentlicht worden Wesl
entmmmt daraus die nachstehenden Ziffern :

Yon
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* Vermulhlich bei 305 mm (12 Zoll) freier Auf-

lage. Eine nidhere Angabe fehlt,
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