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Apparat fiir Gold- (Strich-) Probe

von R. Schade, Sorau N.-L.

- Der griesere dieser Apparate besteht aus sehr elegantem,
- schwarzpolirten, verschliessbaren Holzkiistchen mit 5 Flisch-

chen und 24 Goldprobirnadeln; der kleinere aus gleichartigem
- Kistchen mit 3 Fliaschchen und 6 Nadeln.

Das Wesentliche der Goldstrich-Probe ist ebenso einfach
als auch allgemein bekannt; gleichwol dilrften einige Finger-
seige die wir nachstehend geben, fiir miglichst genaue Probe
beachtenswerth und unerlisslich sein.

Die vergleichende Untersuchung eines vorher unbekannten,
mit einem bekannten Goldgemisch, beruht nicht immer allein
auf dem gleichzeitig und gleichmissig Angegriffenwerden beider
gur Vergleichung aufgetragenen und mit entsprechenden Siiuren
bedeckten Striche:; es ist vielmehr der nach Wegitzung der
Zusatzmetalle verbleibende Rilckstand an feinem Golde, der
mehr als obiges Anzeichen, und bei Vergleich verschieden-
artiger Legirungen, oft nur allein maassgebend ist.

Dies bestiitict schon eine Probe zwischen roth- und blass-
legirtem Golde, mehr aber noch gewisse Mischungen mit Zink-

- zosatz, die bei geringhaltigem Golde jetzt allgemein angewendet
werden. So wiirde z. B. ein Strich von 7- oder 8-kar. Golde
schneller angegriffen werden,
‘als ein solcher von 3- oder
4-kar. selbst bei sonst ganz
‘gleichem  Mischungsver-
Dhiltnis der Silber - Kupfer-
Zink-Legirung. Diese Ab-
‘pormitit beruht allerdings
‘picht auf einem grisseren
¢hemischen Widerstande des
“gbengenannten geringhalti-
| gen Goldes, sondern viel-
“mehr auf einem mechani-
“sthen. Wahrend néamlich
beim 7- oder 8-kar. Gold
dag Verhiiltnis des Zinks zu
" den anderen drei in der
Mischung enthaltenen Me-
tallen so unbedeutend ist,
dass es der Sidure einen
merklichen Widerstand nicht
' entgegensetzt, ist dasselbe
" in der Mischung des 3- oder
4-kar. Goldes weit mehr
dominirend, und die karakteristischen Eigenschaften des Zinks
bei seiner Auflisung, die Entwickelung von Wasserstofigas, das
sich sofort in mikroskopisch kleinen Blischen an der Ober-
fliche des aufgetragenen Striches zeigt, verlangsamt die Ein-
wirkung der Siure auf letzteren. — Es ist also in diesem Falle
mur allein der mehr oder weniger hervortretende Riickstand
an feinem Golde das unterscheidende Merkmal

Flischchen Nr. I enthilt die Sdure fiir 1 bis 8 Kar,
Nr. II die fir 8 bis 14 Kar, Nr. III fir 14 bis 18 Kar,
Nr. IV fiir 18 bis 24 Kar.,, Nr. 0 enthilt Auflésung fiir
~ Chlorsilber.

Yorbedingungen zu einer genauen FProbe sind: 1) rein
‘gbgeschliffener, mit etwas Oel ein- und wieder trocken ge-

"~ rigbener Probirstein; 2) gleichmiissiges Auftragen und Bedecken
~der Striche mit Sdure; 3) kalter Stein und miglichst langsame
Binwirkung der Saure,

Bemerkt man, dass eine der Sduren fiir einen gewissen
~ Goldgehalt zu stark wirkt, so benetze man die Striche vor
‘dem Auftropfen der Séiure mit einem Tropfen Wasser. Es
- wird dies niothig sein um 1 bis 6 Kar. mit Probirwasser Nr. I,
“und 8 bis 12 Kar. mit Nr. II zu probiren. Fiir 14 bis 18 Kar.

gibt man einen Tropfen von Nr. II und dann nach und nach
ginen, zwei oder mehr Tropfen von Nr. IIL Es gilt also als
Grundsatz fiir genaue Probe, bei den niederen Karaten der
iir die einzelnen Probirwasser angesetzten Skala, von 1 bis

Apparat von R. Schade fir die Goldprobe.

Tropfen Wasser, von 12 bis 24 Kar. einen Tropfen der vor-
hergehenden schwicheren Sédure aufzugeben resp. einwirken
zu lassen.

~ Fiir 18 bis 24 Kar. wende man Nr. IV an, und zwar
lasse man die Séure auf die zu untersuchenden Striche ein-
wirken, bis dieselben, — oder wenn deren nur zwei aufge-
tragen sind — bis einer derselben von der Siure deutlich
angegriffen. Die Unterscheidung wird bei diesem hohen Gold-
gehalt durch das sich iiber die Striche lagernde Chlorsilber
erschwert, deshalb spille man nach Einwirkung der Siure,
diese ab, giesse noch einige Tropfen Wasser zur Beseitigung
der letzten Spur derselben dariiber hinweg und gebe nun ein
oder zwei Tropfen aus Flischchen Nr. 0 darauf. Der Chlor-
gilberschanm wird sofort verschwinden und die darunter lagernde
Schicht feinen Goldes nun klar und fiir vergleichende Beobachtun-
gen ebenso geeignet als die bei mittlerem und niederem Ge-
halte, erscheinen lassen.

Beim Probiren wolle man die Fliissigkeit nicht auf den
Stein giessen, sondern nur tropfenweise, mittels des verlingerten
Glasstipsels aus dem Flischchen heben und auftragen.

Bei allzu langsamer Einwirkung einer Siure setze man
eine Spur der nachfolgenden stirkeren zu, indem man einen
Tropfen aushebt, diesen am Flischchen wieder abstreift und
nur die noch am Stipsel
hiingende Benetzung mit der
schon auf dem Stein befind-
lichen schwicheren Siure
vermengt,

Langsam und sorgfiltig
ansgefithrte Proben werden
den Gehalt auf '/ bis s Kar. -
deutlich erkennen lassen,
withrend schnelle Proben,
bei welchen man grisseren
Zusatz von stirkeren Siuren
anwenden muss, auf so grosse
Genauigkeit nicht Anspruch
machen diirfen.

Die Flilssigkeit Nr. 0
darf nicht mit der Siure ver-
mengt werden, was durch
Verwechselung der Pfropfen
leicht geschehen koinnte.
Beide Flissigkeiten wiirden
gich zersetzen und neu-
tralisiren.

Den Strich wolle man nur kurz und dicht auftragen ().

Durch einen weit ausgebreiteten Aufstrich wird nicht nur das
Gold der Probirnadel nutzlos verbraucht, sondern auch das
genane Yergleichen erschwert.

Saure 1 bis 8 ist auch geeignet, um Silber durch Aetzung

wie die Goldstrichprobe zu untersuchen.
(Journal der Goldschmiedekunst.)

Yereinsnachrichten.
Fachverein der Uhrmacher in Wien.

Am Samstag d. 4ten Mirz a. ¢. Abends 8"/, Uhr wird
im Vereinslokale die Generalversammlung des Fachvereines
abgehalten.

Tagesordnung:
I. Bericht des Ausschusses und der Revisoren.

II. Neuwahl des Ausschusses und der Revisoren.

III. Antriige, Interpellationen.

Wir laden die geehrten Mitglieder in ihrem eigenen Inter-
psse zu zahlreichem Erscheinen mit dem Bemerken ein, sich
in ihren Kreisen rechtzeitiz nach geeigneten Minnern filr den
zn wihlenden neuen Ausschuss umsehen zu wollen, damit
Stimmenzersplitterung vermieden und die Vereinsleitung in
tiichtige, thitige Hinde gelegt wird. :

Der Ausschuss.

Bruno Gilg, Herm. Horrmann,

- 12 Kar, vor der Anwendung der bestimmten Siure einen

Obmann.
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Schriftfiithrer.
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