Ueber Metalldekorirung im allgemeinen.

Die Ueberkleidung der unedlen Metalle mit edleren, ins-
besondere mit Gold und Silber, sei es in der Absicht, jenen
ein schineres, glinzenderes Aeussere zu verleihen, sei es zum
Schutze gegen die Einwirkung der Atmnsphanhen oder an-
derer hase‘ wie Schwefelwasserstoff, isl schon in sehr friihen
Zeiten in Anwendung gekommen; die Vergoldung mittels Queck-
gilbers, oder vielmehr eines Goldamalgams beschreibt Plinius
der Aeltere, wie sie noch heute ausgeiibt wird, Da den
Alten nur wenige Metalle bekannt waren, und diese, ausser
zur Anfertigung von Miipzen, Waffen, Statuen ete. im Vergleich
zu den Bediirfnissen unserer hnutlgeu Industrie im allgemeinen
pine sehr beschrinkte Anwendung fanden, so blieb auch bei
ihnen die Kunst des Ueherk]eidena der T-.'Ietalle fast lediglich
auf die Anwendung von Gold und Silber beschriinkt.

Mit der zunehmenden Kenntnis der Metalle und ihrer
Eigenschaften, mit der wachsenden Produktion und damit im
Zusammenhange stehenden Preisriickgange derselben, sowie mit
der stetiz fortschreitenden Verbesserung der ‘.Iel;huden zu ihrer
Bearbeitung finden jedoch in neuerer Zeit und zwar in von
Tag zu Tag steigendem Maasse Metalle aller Art in jeder Form
und Gestalt zu den allerverschiedensten Zwecken und unter
den verschiedensten Umstinden und Verhiltnissen Verwendung,
und wie es sich in Tausenden von Fillen um eine Verschi-
nerung des Aensseren durch Vergoldung oder Versilberung,
handelt, so handelt es sich in nicht weniger Fillen darum,
den aus Metall gefertigten Gegenstinden, neben der anf der
Kohiirenz ihrer inperen Theile beruhenden Festigkeit und
Stirke, auch Schutz gegen iussere chemische Angriffe oder
allzufriillie Abnutzung zu gewdhren. Sehr oft ist es die Ver-
ginigung oder Verschmelzung der Eigenschaften zweier ver-
schiedener Metalle, aus welcher wir, sie vereinigend, Vortheil
ziehen: wir verzinnen das Eisen, um es gegen Rost zu schiltzen,
und wir geben dem Zinn eine Unterlage von Eisen, um ihm
mehr Dauerhaftigkeit und Widerstandsfihigkeit zu verleihen.

Mit den so mannigfachen Anforderungen der Industrie an
die Kunst des Ueberziehens des einen Metalles mit einem an-
deren, hat das Bemiihen, diesen Anspriichen zu geniigen, fast
gleichen Schritt gehalten, so dass wir zur Bekleidung des einen
Metalles mit einem anderen nicht nur verschiedene Wege kennen,
sondern auch dahin gelangt sind, fast jedes Metall mit irgend
einem beliebigen anderen bekleiden zu kinnen,

Die auf diesem Gebiete gemachten Fortschritte sind, mit
Ausnabme der der jlingsten Zeit angehirenden mechanischen
Nickelplattirung, fast ganz allein der Anwendung des elektrischen
Stromes, oder vielmehr der elektrolytischen Zersetzung der
betreffenden Metallsalzlisungen zuzuschreiben, und wenn auch
manche der hierbei erhaltemen Resultate noch nicht die an-
westrebte Vollkommenheit erreicht haben, so sind wir in vielen
anderen Fillen doch in Stand gesetzt worden, auch solche
Metalle mit festhaftenden metallischen Ueberziigen zu beklei den,
bei welchen dies ohne galvanischen Strom bisher unmdoglich war.

Wie bei allen Epoche machenden Erfindungen oder Ent-
deckungen, so geht es auch hier ohne allen Priorititenstreit
nicht ab; die Englinder vertheidigen die Ehre der ersten An-
‘wendung des galvanischen Stromes zum Ueberziehen der Metalle
mit einem anderen Metall ihrem Landsmann Daniell, wihrend
die Franzosen sie fiir Delarne in Anspruch nehmen. Wenn
es sich nur darum handelte, wer die erste Anregung gegeben
habe, so wiirde dies Verdienst dem Italiener Brugnatelli
guerkannt werden miissen, welcher bereits im Jahre 1805 mittels
des galvanischen Stromes gzwei silberne Medaillen in einer
ammoniakalischen Lésung von Chlorgold vergoldete. Bei der-
artigen Entdeckungen handelt es sich jedoch weniger um den
ideellen Urheber derselben; man fragt vor allem danach, wer
gie zuerst in das praktische Leben eingefiihrt und fiir dasselbe
nutzbar gemacht habe. Dieses Verdienst aber gebiihrt ohne
Widerrede Jacobi in Petersburg, welcher, infolge genauer
Beobachtungen des bei der Daniell'schen Batterie stattfindenden
Prozesses, im Jahre 1839 dahin gelangte, technische Anwendung
von den Vorgiingen in der Zersetzungszelle zu machen.
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Seitdem ist das Verfahren, Metalle auf sogenanntem gal-
vanischen Wege mit einer bald mehr bald weniger starken
Schicht eines anderen Metalles zu iiberziehen, zu einer Voll-
kommenheit ausgebildet worden, welche, was die Schinheit
des Aeusseren betrifft, kaum noch etwas zu wiinschen
iibrig lisst, und die #ltere Methode, besonders der Fener-
vergoldung mittels eines Amalgams, fast ganz verdringt hat
Anfinglich freilich geriethen die galvanischen Ueberziige gar
bald arg in Misskredit. Die Leichtigkeit, mit welcher sich,
vorziiglich bei der Vergoldung, selbst die schwichsten Ueber-
zilge sehr glEichmﬁssig und ohne alle Liicken herstellen liessen,
fiihrte zu einer betrigerischen Ausbeutung des Publikums,
welches solche Vergoldungen, die trotz ihres anfinglich un-
tadelhaften Aeusseren sich bald als leichter, der geringsten
Friktion, selbst dem blosen Betasten, memhender Hauch er-
wiesen, willig annahm. Fagt schlimmer noch war es, dass die
geringe Dauerhaftigkeit der Vergoldung nicht immer Folge
beabzichtigten Betruges war. Der Fabrikant mochte den besten
Willen haben, eine untadelhafte Arbeit zu liefern ; beriicksichtigt
man aber, dass die Umstéinde, durch welche diese bedingt wird,
die Stirke des Stromes, die Konzentration der Goldlisung, die
Zeit des Verweilens des Gegenstandes in dem Goldbade, und
die Temperatur dieses Bades, unaunfhirlichen Sﬂhwnnkungﬂn
ausgesetzt sind, so wird man sich nicht wundern, dass nament-
lich zu einer Zeit, in welcher das galvanische Verfahren noch
in der Kindheit lag, pgenan in derselben Weise vergoldete
Gegenstiinde, séhr verschieden mit Gold tiberzogen gefunden
wirden.

Aehnliches vermuthete man wol nicht mit Unrecht auch
bei Ueberziigen mit anderen, billigeren Metallen, durch welche
man lediglich den Schutz der Unterlage beabsichtigte; war
die Stirke derselben aus den angegebenen Griinden zu gering
ansgefallen, so musste selbstverstindlich der Zweck der ganzen
Arbeit verfehlt sein.

Bei der Vollkommenheit, zu welcher hente die Herstellung
der galvanischen Ueberziige gediehen ist, kann es dem er-
fahrenen Teehniker nicht schwer werden, sich vor der be-
sprochenen Selbsttiuschung zu bewahren; namentlich werden
wir in der geeichten Bussole und anderen Apparaten die Mittel
kennen lernen, mit deren Hilfe die Stirke der erzielten Ueber-
ziige mit grosser Genaunigkeit sich feststellen lésst.

Nachdem aber die Erfahrung gelehrt hat, dass eine schiine
gelbe oder weisse Farbe zu einer dauerhaften Vergoldung oder
Versilberung nicht ausreiche, dass die letztere vielmehr eine
messbare Stirke der Metallauflagerung erheische; nachdem
ferner die Galvanoplastik zu einer solchen Stufe der Voll-
kommenheit gelangt ist, dass doppelt so starke Ueberziige als
bei der besten Feuervergoldung iiblich, mit Leichtigkeit erzielt
werden kinnen, so dass man im vollsten Sinne des Wortes
von einer galvanischen Plattirung reden darf, wird der ge-
wissenhafte Fabrikant durch fleissige Benutzung jener Hilfs-
mittel dem alten Vorurtheile gegen die galvanischen Ueberziige
mehr und mehr Boden entziehen.

Die Gerechtigkeit erfordert es, anzuerkennen, dass die
aus franziisischen, namentlich Pariser Werkstitten hervor-
gegangenen Gegenstinde im allgemeinen einer grisseren Soli-
ditit sich erfreuen, als dies bei unseren deutschen Fabrikaten
derselben Art der Fall ist. Es scheint uns, als ob die Fran-
zosen bei der Herstellung ihrer Artikel ein richtigeres Prinzip
befolgten, indem sie mehr darauf Bedacht nehmen, sich einen
guten Ruf zu erwerben, und dadurch sich einen dauernden
Absatz zu sichern, als darauf, einmal nur voriibergehend ein
gutes Geschiift zu machen. Letztere Maxime ist nur zu oft
der Anfang vom-Ende, und die Prosperitit einer Fabrik, die
ihr huldigt, von vornherein in Frage gestellt; ihr Dasein leidet
an einem fortdauernden Siechthum. Aunf der anderen Seite
wiirde es aber ungerecht sein, wenn wir unsere Fabrikanten
fiir die geringere (ualitit der heimischen Erzeugnisse allein
verantwortlich machen wollten. Den grisseren Theil der
Schuld tragen unzweifelhaft die Zwischenhéindler und das
Publikum selbst, welch letzteres durch seine Sucht nach
billigem Einkauf die Produzenten auf die abschiissige Bahn
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