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mittel gewihlt. Die Spartaner hatten eisernes, die Rimer
kupfernes Geld; ebenso bestand es einst bei den Russen und
Schweden aus Kupfer. In neuerer Zeit kam dann das Silber
in' Gebrauch und der mit so gewaltigen Zahlen rechnenden
Gegenwart geniigt nur noch das Gold.

@Filt das Gold sowol als das Silber als gesetzliches Zahlungs-
mittel (Doppelwihrung), so wird es zur Folge haben, dass das
Metall, welches etwa im Auslande theuerer ist, stets dahin
abfliesst und wol Jeder seine Zahlungen auf Kosten des anderen
mit dem billigeren Metall machen wiirde. Sully, der sonst so
bedeutende Minister Heinrich IV., bestimmte den Werth einer
Unze Gold gleich 12 Unzen Silber, infolgedessen sein Gold-
vermittels des Silbergeldes angekauft und dasselbe in Barren
wieder mit 14 Unzen bezahlt wurde. Und so liessen sich noch
genug Beispiele anfithren.

Goldwihrung haben gleich England und Nordamerika
bereits alle Liinder, die sich eines grisseren Reichthums, In-
dustrie und Handels erfreuven und gilt das Gold als Kurant-,
das Silber als Scheidemiinze.

Bei der Silberwihrung und vor dem Jahre 1857 galt fiir
alle drei deutschen Miinzfiisse dic Kiolnische Mark (gleich
23317/, gr) als Gewichtseinheit; aus einer Mark Feinsilber
wurden bei uns 14 Thaler, in Oesterreich 20 fl, und in Siiddeutsch-
land 24/, fl. gepriigt. Durch den Wiener Miinzvertrag wurde der
14 Thalerfuss in den 30 Thalerfuss umgewandelt und als
GGewichtseinheit das Zollpfund (gleich 500 gr) angenommen,
ans dem Pfunde Feinsilber bei uns 30 Thaler, in Oesterreich
45 fl. und in Siiddeutschland 52/, fl. geprigt.

Bei der Silberwihrung waren die Goldmiinzen eines fort-
wihrend wechselnden Preises oder Kurses unterworfen und
richtete sich derselbe nach dem Preise des Goldes, welches
zwischen ca. 450 — 460 Thaler per Pfund fein kostete.

Heute wird das Pfund Feingold zu 1395 Mk. ausgepriigt.
Dag Silber wird nur als Scheidemiinze und das Pfund zu
100 Mk., also mit einem dem Nominalwerthe nicht entsprechenden
Silbergehalte ausgeprigt.

Der Unterschied zwischen dem Metallpreise und dem des
geprigten Goldes und Silbers, also dem Preise, zu welchem
es die Regierung ausgibt, wird Schlag- oder Priigschatz ge-
nannt und ist bei Goldmiinzen in der Regel '/,— '/, Prozent;
bei Silbermiinzen ca. 1°/,—3 Prozent. Zum geringen Theil
deckt es die Prigkosten und theils wird auch der Vernichtung
durch Einschmelzen vorgebengt. Die Gold- und Silbermiinzen
des Deutschen Reiches sind 900 Tausendtheile (= Gold: 21
Karat 7.2 Grén, Silber: 14 Loth 7.2 Griin) oder %/, fein, also
9 Theile Feingold oder Feingilber und ein Theil Zusatz, Die
Eintheilung ist dekadisch oder 10-theiliz und mit derjenigen
der Maasse und Gewichte dbereinstimmend.

Der gesetzliche Feingehalt der Goldmiinzen betrigt bei:

Karat Grin Tauosendtheile

Oesterreichische Dukatem . . . . . 23 BE = 986
Hollandische Dukaten . . . . . . 23 T = 982
Franzisische Frankenstiicke, nordamerik.

Goldstiicke und Kronen des deutsch-

isterreichischen Miinzvereing . . . 21 ,2= 900
Englische Souvereigns . . . . . .
Rugsizche Imperial ! 22 == 1036

Gold-Legirung.

Bei der Werthbestimmung des legirten oder mit anderen
Metallen gemischten Goldes nabm man eine Mark — ?/; Pfund
feines Gold als Einheit an und theilte diese in 24 Karate und
jedes Karat in 12 Griin; 1 Mark — 288 Grin. Will man also
den Feingebalt einer Goldlegirong bezeichnen, so nennt man
die Zahl der Karate Feiogold, welche in einer Mark der Le-
girung enthalten sind, Das 20kariitize Gold ist also eine Le-
girnng, welche aus 20 Theilen Feingold und 4 Theilen eines
anderen Metalles besteht. 20 Theile und 4 Theile = 24 Theile,
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18 kar. Gold
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Hiiufic wird auch der Feingehalt des legirten Goldes nach
Tansendsteln oder Tausendtheilen seines Gewichts ansgedriickt
und berechnet, z. B.:

12 kar. Gold = 500/,500 Theile Feingold — 0,500

5001000 5 Zusatz
1000 /4000
121||;4 kar. Gold = ﬁlﬂllrhm Theile FHi]lg'Erl:l
1561000 Silber |
884/ , Kupfer | 2088
1000/ 1000
13 kar. Gold — 542 /i9 Theile Feingold
1 'i'ﬁl."iw P S]r.l ber
8121000 o  Kupfer ]EIIHM'-E-
1000/ 1000
131/, kar, Gold = 563/,99¢ Theile Feingold
187 /100 1  Silber
2'rJ"ﬁ-'ljgrm:l__ " Kupfer }EM&H
1000/ 5000
14 kar, Gold = 583/,4y Theile Feingold
IEEIHW Fi Silber [
292/i00 , Kupfer | ZUSMZ
10003500
16 kar. Gold = 666,900 Theile Feingold
lli,lll'.l.ﬂﬂ'l:l " Silber
'ﬂﬂﬂh_ﬂm S Kupfer } Zusatz
10003900
18 kar. Gold — 750/,500 Theile Feingold
EE’_‘I1mp n Silber
167100 ,  Kupfer Zusatz
lﬂﬂﬁhmy

Hat das Gold zum Verarbeiten den gesetzlich vorgeschrie-
benen Feingehalt, so nennt man Probegold. Der Gehalt
desselben betrdgt in:

Karat Grin  Tausendtheile

| ee — — 018

England © 18 .~ =750
Frankreich

Belgien 22 0es = 920

= e R

Venedig 18 — = 750

18 D — 7679

Oegterreich 13 1 — 5idb

i 10 — 828

Nicht allein, dass das Gold durch die Legirung wohlfeiler
gemacht wird, sondern es wird auch, da es in seinem unge-
mischten Zustande fiir die meisten Arbeiten zu weich sein
wiirde, durch dieselbe filr technische Zwecke brauchbarer, da
bedeutend an Hirte gewinnt, Eigenthiimlich ist die Eigen-
schaft des legirten Goldes, Silbers und Kupfers, dass es leicht-
flilssiger ist und einen geringeren Hitzegrad zum Schmelzen
gebraucht,als diese Metalle einzeln dem Prozess unterworfen, nithig
haben, Die Legirung besteht, ausser zu farbigem Golde und beson-
deren Zwecken, nur aus Silber und Kupfer und unterscheidet
man 3 Arten von Legirungen oder Karatirungen: die gemischte,
die rothe und weisse Karatirung. Die erstere ist die gebriuch-
lichste und ist die Farbe, je nachdem Silber oder Kupfer den

iberwiegenden Theil bildet, mehr blass- oder rdthlich-gelb.
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