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materialaufgang dabey, — Die Rostofen, — Postenstiirke. —
V“r&'ﬁ“gﬂ beym Rosten. — Rostflugstaub. — Erze, welche von
der Reostung ausgeschlossen werden. — Schmelzen dar geroste-
ten Bleyarbeitshbeschickung. — Zusammenseizen der Bleyarbeits-
schicht. — Hauptvorginge beym Verschmelzen. — Verhiiltniss
zwischen Erzbeschickung und Rohstein. — Zweck und VWich-
tigkeit "des Rohsteinzuschlags, — Stuffform des Rohsteins. —
Schlackenzuschlage. — Nuizen derselben. — Bleyische Vor-
schlige. — Nothwendiges Verhiltniss zwischen Bley und Sil-
ber. — In welchem Falle Werkbley als Vorschlag angewendet
wird. — YVerfahren beym Aufgeben der bleyischen Vorschlige. —
Wie die bleyischen Vorschlige wirken. — Ihr versuchsweises
Eintragen unter der Ofenbrust. — Versuche iiber die Anwen-
dung von Augenofen. — Versuche iiber die Einlassung von
Wasserdampfen. — Versuche iiber Vermengung der Beschik-
kung mit Steinkohlenklein. — Die Linge der Bleyarbeitskam-
pagnen wird durch das Entstehen vicler Ofenbriiche beschrinkt, —
Anfang des Schmelzens. — Satzverhaltnisse, — Nasenfithrung, —
Yorsichtsmaasregeln beym Setzen. — Ablaufen der Schlacken, —
Abstechen. — Zuriickgeben von Bleystein auf die Schicht. —
Ausschopfen des Werkbleys. — Gehalt des unverinderten Bley-
steins. — Bleysteinveranderung. — Zweck und Nufzen deisel-
ben — YVeranderungsschicht. — Bleyische Vorschlige beym
Verandern. — Gang des Veranderns. — Veranderungswerk-
bley. — Ausbrennen. — Flugstaub von der Bleyarbeit.,— Be-
triebsausfalle. — Metallverluste. — Das Werkbley, — Der ver-
dnderte Bleystein, — Die Bleyspeise. — Die Bleyarbeitsschlak-
ken. -~ Reiche Schicht.

Glattrohsteinarbeit.

éeite ibS bis 110.

Riickblick auf die friithere Anreicherarh_eit. — Yertauschung
derselben mit der Glattrohsteinarbeit. — Charakter der Gliti-
rohsteinarbeit. — Ofenzustellung. — Zuschlige. — Ausbringen




