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te Verbreitung und kommt am Anfang des 17. Jahrhunderts (bis zur Wiederentdeckung

durch Semper) aus der Mode.? Die Sgraffiti am Dresdener Schloff stehen also am Beginn der
breiten Anwendung dieser Technik nérdlich der Alpen.

Beim Sgraffito wird durch Ritzen und flichenhaftes Wegkratzen der noch feuchten Ober-
fliiche des Putzes eine Gestaltung von Wandflichen erzielt. Am Dresdener Schlof$ kam die
allgemein iibliche Technik des zweischichtigen Sgraffitos zur Anwendung. Auf einen Unter-
putz trug man einen ca. 6 mm starken dunkelgefirbten Kalkmorrel auf.” Der noch feuchte
Putz wurde mehrmals mit einer Kalktiinche sehr diinn iiberstrichen. Anschliefend kratzte
man die Linien, Schraffuren und Flichen in den noch weichen Untergrund, so dafd der
dunklere Putz zum Vorschein kam. Die Dekoration wird also aus unbearbeiteten weifSen
Bereichen und gekratzten grauen Linien und Flichen gebildet.

Die Sgraffitotechnologie erfordert das Arbeiten in Tagewerken, das heifSt, es darf nur soviel
geputzt werden, wie bis zum Erhirten des Mortels und der Tiinche bearbeitet werden

kann. Wie Untersuchungen an den wenigen vorhandenen Sgraffitomortelresten vom Dres-
dener Schlofergaben, firbte man den Kratzputz mittels grofler Mengen zerstoflener Holz-
kohle aus weichem Nadelholz. Dadurch erhielt der Mértel einen »... Halbton, der nach

dem silbrigen, aber noch etwas mehr nach dem dunklen hingeht«, wie Vasari 1568 die
Technik beschreibt.!” Durch das Zusammenspiel des weiffen Kalkes und der schwarzen
Holzkohlepartikel, die zum Teil mehrere Millimeter grof sind, erscheint der Sgraffitoputz
bliulich-grau. Deutlich sichtbar sind die grofleren, beim Kratzen aufgerissenen Holzkohle-
partikel.

Man entschied sich sicherlich fiir die Sgraffitotechnik, weil diese als sehr haltbar galt und rela-
tiv schnell und kostengiinstig zu realisieren war. Die Sgraffitodekoration hatte einschliefflich
der beiden »Restaurierungen« im 17. Jahrhundert eine Haltbarkeit von immerhin 150 Jahren.
Diese war damit nicht geringer als die anderer malerischer Fassadengestaltungen in unseren
Breiten. Inwieweit die Sgraffiti noch mit dem Pinsel erginzt und farbige Akzente gesetzt wur-
den, wie es anderswo geschah'", ist nicht bekannt. Mehrfarbig waren allerdings das Portal der
Schlofkapelle gefaflt und die Riickwand des Altans angeblich in fresco bemalt. Die Figuren
auf den Postamenten der Zwerchgiebel hatte man offenbar zum Teil vergoldet.'?

Die Rekonstruktion

»Aufgabe des Wiederaufbaues ist es, die fiir die jeweiligen Zeiten typischen Grundrifistruktu-
ren, Fassadengestaltungen und Innenriume als Widerspiegelung politischen Anspruchs und
sich daraus ergebender Funktion, als Zeugnisse besonderer geschichtlicher und kiinstlerischer
Ereignisse, als hervorragende Leistungen Bildender und Angewandter Kunst zu erhalten bzw.
wiederzugewinnenc, heifdt es in der Denkmalpflegezielstellung von 1983. Es wurde die »Her-
stellung der Fassaden des Groffen Schlof8hofes in der Fassung von 1557 einschlieflich der
Verinderungen um 1680« festgelegt. Fiir eine erste Arbeitsphase wurde geplant, die ehemals
in der Sgraffitotechnik ausgefiihrten illusionistischen Architekturglieder sowie die ornamen-
talen Friese und das Schriftband in Silikatfarbentechnik zu malen. Anschlieffend sollten
moglicherweise einzelne Bildfelder rekonstruiert werden.'?

Wir flhren Wissen.
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