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verschiedenen Nacharbeiten. Sie wird aufge-
fangen, geklirt und dann entweder auf Quick-
salz oder auf Diingesalz benutzt.

Im ersteren Falle unterwirft man sie den
gewohnlichen Siede- und hrystallisationspro-
zessen, d. h. man konzentrirt sie durch Ein-
dampfung zu Gaarlauge, lisst diese im hiihl-
bottich auf’s Neue abkliren und sodann in deo
Rrystallisationsfissern verdunsten. Was dorl
sich zu HRrystallen bildet, ist Quicksalz, e
unreines Glaubersalz, welches bei der Glas-
und Sodabereitung Anwendung findet.

Diingesalz dagegen wird bereitet, indem
man die geklirte Amalgamirlauge unter stetem
Umriihren so lange mit halk versetzt, bis alle
freie Siure abgestumpft ist und die Fliissigkeit
alkalisch zu reagiren anfingt, d. h. bis sie
einen mit KRurkuma gefirbten Papierstreifen
braunt.

Es schligt sich dabei eine Masse nieder,
welche der Hauptsache nach aus eisen- und
manganhaltigem Gyps besteht, und die man,
nachdem sie von der Lauge getrennt worden,
an der Luft trocknen lisst, und als ein gutes
Diingemittel an die Landwirthe verkauft.
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