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Die beiden oberen Stiicke sind falsch, die beiden unteren echt
Charakteristisch fiir die Falschstiicke sind die unvollkommene Riefelung und das Schiefstehen
der Randschrift

Mitunter kommen Falschstiicke mit Silbergehalt vor, deren Klang dem echter
Miinzen nahekommt. Eine sicherere Priifung als die Priifung des Klanges ist deshalb die
Gewichtsprobe. Die echten Nickelfiinfzigpfennigsticke wiegen 3,5 Gramm, Einmark-
stiicke § Gramm, Zweimarkstiicke 1o Gramm, Dreimarkstiicke 1§ Gramm und Fiinf-
markstiicke 25 Gramm. Geringe Gewichtsabweichungen — z. B. ein Zehntel Gramm
beim Einmarkstiick und ein halbes Gramm beim Fiinfmarkstiick — nach unten oder
oben sind noch kein Unechtheitsmerkmal. Falschstiicke sind regelmafiig gleich erheb-
lich schwerer oder leichter als echte Miinzen. So wiegen beispielsweise die zur Zeit 1n
Berlin umlaufenden falschen Fiinfmarkstiicke nur wenig iiber 20 Gramm. Am ein-
fachsten fithrt man die Gewichtsprobe in der Weise aus, dafl man auf emne Schale
einer guten Waage das zweifelhafte Geldstiick, auf die andere ein echtes Vergleichs-
stiick legt.

Der Falschmiinzer kann das Gewicht seiner Falsifikate dem der echten Stiicke nicht

anpassen, da die unedlen Metalle, die er zu seinen Falschungen nimmt, ein anderes
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Gewicht haben als die Stoffe der echten Minzlegierung. Beim Gieflen der Falsch-
stiicke mufl er die Zusammensetzung seiner GuilSmasse nach threr Wirkung aut das

Echt Falsch
Man beachte die Unvollkommenbheit der Buchstaben im Worte , Reich” und die verschwommene
unklare Wiedergabe der Brustschwingfedern des Adlers
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