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umleqt werden), theils ob efrva jebt nodh
ndthig fen, etwas Waffer, oder Cifen 1c. nach-
sufullen.

Die Hauptprodufte die wabrend des An-

quicfens entftehen, find das mit Silber ange-

reicherte Dueckfilber und die fogenannten Ruct's
ftande, unter Denen man das ganje ubrige
Gemifch von Gangarvten, Glauberfals, aufge-
[0ftem Cifen, FWaffer u. f. w. verflebt. Da
in jedem Centner des befdhickten Crjes 7 - 8
Soth Silber entbalten iff, und man in jedes
Kaf 10 Centner Erj und Halb foviel Dued:-
filber fuillt: fo befiebt das angereicherte Duect-
fitber, fo wie es in dem [Faf iff, aus 251 bis
220 Theilen QuecEfilber und 1 Theite Silber,
“woraus man leicht fehen fann, daf es in An-
febung feiner Fliffigteit wenig von dem reinen
Queckjilber unterfchieden iff. Um Defto leich-
ter gebt mithin feine TLrennung von den Rud-
{tanden ober Das Ablafjen defjelben von fiat-
ten , weldhes gefchiebt, nacdhdem unmictelbar
vorber die fogenannte Schopfprobe genoms-
men worden iff, von mwelder ich weiter unten
beym Berwafdhen Dder NRuckftande fpredhen
erve, -

- Die im Faffe enthaltene Maffe ( Ouict’s
brey, Anauickbrey) befiebt alfo aus dem
mit dem Gilber vereinigten Duectfilber und
den Ruckftanden, von welchen jedes befonders

aus dem FKaffe gefchaft (abgelaffen), und jmwar
‘&) 0as



