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Im geschliffenen Durchschnitt zeigen sich
einige fein radial strahlig. Viel zinn-
weisses Nickeleisen und seltenere, aber
grossere Einschliisse von Troilit und viel-
leicht auch von Magnetkies. In einigen
Hohlungen der Grundmasse, aus denen
die Kiigelchen herausgefallen, liegen griin-
lich-graue geradlinige Stdbchen.

In hellgrauer Grundmasse dunklere Kiigel-
chen und Adern, auch dunkle eckige
Einschliisse, fein zerstreutes zinnweilsses
Nickeleisen und viele Rostflecken, wohl
von Schwefeleisen.

Keilformiges Stiick mit brauner, glatter,
schwacher Rinde; a. d. frischen Bruch hell-
graue Tuffmasse mit vielen kleinen schwar-
zen, matten Einschliissen und Aederchen,

gleichmiissig verstreuten feinen Eisenflim-
mern und etwas grosseren KEinschliissen

von Schwefeleisen.

Unregelmiissige dreiseitige Pyramide mit
zwei flach concaven und einer ebenen
Seitenfliche, deren Spitze (Brustseite)
flach zugerundet, Basis (Riickenseite) an-
genihert eben ist.
rauh, stellenweise fein geborsten.

II. Meteoreisen.
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Pallaseisen; zackige Metallmasse mit viel glatt-
wandigen Schmelzporen, deren mehrere, ur-
spriinglich wohl sammtliche, Kérner durch-
sichtigen Olivins enthalten; einige dunklere
Koérner mogen beginnende Zersetzung be-
zeichnen. Aus der schwachen Rostrinde
blickt an vielen Stellen hellgrau metal-
lisches Nickeleisen hervor.

Wie das vorhergehende, der Olivin meist
herausgefallen.

Desgl. ohne Olivin.

Metallischer Knollen mitV erwitterungsrinde;
ebene breite Lamellen, die im Querschnitt
als Schichtung erscheinen, zwischen welcher
zinnweisse Leisten von Nickeleisen hervor-
treten,
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