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Das Probieren von Edelmetallen

Silberprobe durch Titration

Vortrag des Herrn Goldschmiedemeisters Paul Partheil (Jauer) auf

Ich michte es zunfchst nicht unterlassen, einige Worte fiber

die Strichprobe fiir Platina

ru sagen. Viele Kollegen sind der Meinung, Platina vor sich zu
haben, sobald der Strich auf dem Probierstein durch Salpetersiure
micht verschwindet, bedenken aber nicht, daB Weiligold, das be-
kanntlich einen Feingehalt von 750 und mehr Tausendteilen hat,
durch Salpeter nicht geldst wird. Stellen Sie sich aber eipe Mischung
von gleichen Teilen Salpetersiure von 1,3 spez. Gewicht upd Salz-
gure von 1,12 sper. Gewicht zusammen, so wird Platina daven nicht
angegriffen, jedoch Weillgold nach kurzer Zeit gelBist Sicherer
und genauer als die Strichprobe ist fir Gold die

Feuer - oder Hapellenprobe

mit aoschliedender Scheidung durch die Onart, sodann die Be-
stimmung durch Elektrolyse und die Fillungsanalyse, Mit letzterer
sollte besonders jeder gewissenhafte Galvaniseur vertraut sein, um
stets gut arbeitende galvanische Zyanbiider zu haben. Er kann dann
picht nur die Menge des Silbers in Silberbiidern, des Kupfers in
Kupferbédern, sondern auch das freie und gebundene Zvankalinm
bestimmen, sowie das schiidliche kohlensaure Kali, welches sich in
den Bidern als Zersetzungsprodukt des Zyankaliums durch die
Kohlensiure der Luft und den elektrischen Strom stindig ansammelt,
— Zur Silberbestimmung bleibt die

Fiallungsanalyse

die empfehlenswerteste, Dieses Verfahren ist der Genauigkeit wegen
selbst der Feuerprobe vorzuziehen, da durch den Kapellenzug immer
etwas Silberverlust entsteht; auBerdem finden sich in Barren anps
susammengeschmolzenen alten Silbersachen oftmals betiiichtliche
Mengen Gold, die als Silber mitgewonnen wiirden. Ich empfeble
deshalb sehr, Barren aus alten Silbersachen, alten Miinzen, hesonders
dsterreichischen, stets auf ihren Goldgehslt zu priifen, denn es lohnt
sich meistens, solche zur Scheidung einzuschicken. Die Fillungs.
analyse beruht darauf, daB z. B. geldstes Silber {Sﬂ.]l.‘“:tq:;l’ﬂﬂ.l‘[res Silber)
durch verschiedene Reagenzien, wie Kochsalz, Salssiure, Aetzkali
Aetznatron, doppeltchromsaures Kali (ein Bestandteil der Silberstrich-
siure), Zyankali, Rhodanammoninm und andere gebonden bzw.
geflllt wird. Diese Reagenzien kdonen nur anzeigen, ob eine
Lbsung Silber enthidlt oder nicht (qualitative Analysze), um aber
die genaue Silbermenge zu bestimmen (sogemannte guantitative
Analyse) brauchen wir die

Titrationsveriahren,
von denen die bekanntesten die mit Kochsalzlisung und die mit
Rhodanammonium sind. (Titrieren heilit Messen einer Ldsung von
bestimmtem Gehalt.)

Ich werde nun die mit Rhodanammoninm erkliren und aus-
fihren. Als Fillungsmittel wird eine Normalldsung zusammen-
gestellt, die in einem Liter destilliertems Wasser 8o g Rhodanammonium
enthilt. Um genaue Resultate zu erzielen, wird eine !/),- Normal
losung verwendet, also 100 ccm Normalldsung auf 1 Liter Wasser
aufgeliillt. Sehr zu empfehlen ist, die Lisungen fertig aus einer
chemischen Fabrik (z. B. C. A, F. Kahlbaum, Berlin-Adlershof) zu
beziehen.

Da nun 1 ccm dieser ¥/, - Normal- Rhodanammoniumlisung
00108 g Feinsilber (als Rhodansilber) aunsfillt, so ist nach der ver-

der Innungsversammlung in Liegnitz

branchten Anzahl Eubikzentimeter leicht zu berechnen, wieviel Silber
in der zu untersuchenden Silbernitratlsung enthalten ist

- Ich komme nun zur Ausflihrung einer Silberprobe. Zu
tiesems Zwecke habe ich mir vom Herrn Obermeister von einem
Silberbarren einen Abhich erbeten. Das Stilck wiegt genan o,2835 g.
In einem Hecherglase wird es nun in Salpetersiure im Ueberschull
solange warm geltist, bis die braunen Dimpfe verschwunden sind.
Sie sehen hier meine Angabe von vorhin bestitigt: die dunkeln
Teilchen, die sie auf dem Boden des Becherglases sehen, sind Gold.
Vor kurzem habe ich eine Probe solchen Silberbarrens gemacht
und dabei etwa 2,6 g Feingold aut 1 kg festgestellt.

Nachdem die Lésung erkaltet ist, gicBt man etwa 50 ccm
:1us!ii!ie:|: tes Wasser hinzu, wohlgemerkt destilliertes Wasser, denn die
geringete Menge Chlor, das meistens im Brunnenwasser enthalten
ist, wilrde einen Chlorsilberniederschlag erzengen und die Probe un-
bestimimt machen.

Nun gi?Et man in die Losung ungefihr fiinf Tropfen einer
gesittigten Eisenslaunlosung (man stellt sie her, indem man Eisen-
alaun lost und etwas Salpe‘ersiure bis zum Verschwinden der braunen
Farbe zusetzt) Daon lilt man aus der Biirette (eine mit Zehntel-
kubikzentimeter- Einteilung und Hahn versehenen Glasréhre von etwa
50 ccm Inhalt) langsam die darin befindliche '/, - Normal- Rhodan-
lisung unter stetem Umriihren fliefen. Sie kénnen dabei zwei Vor-
ginge heachten, nidmlich eivmal die Verbindung zu dem weiBen,
nnlslichen Rhodansilber und zum andern die Verbindung zu Eisen-
rhodanid, das sich auch sofort wieder mit dem in L¥sung befind-
lichen salpetersauren Silber zu Rhodaosilber verbindet. Vorsichtig
litit man weitere Rbhodanldsung einlaufen, bis ein weiterer Tropfen
die Fliissigkeit rotlich firbt. Hiernach ist alles Silber gefillt, doch
bleibt die Firbung durch das Eisenrbodanid bestehen. Das Ende
der Reaktion hat sich durch den Zusatz der Eisenalaunlésung zn
erkenuen gegeben, weshalb letztere Indikator (Anzeiger) genannt wird,

Wir haben nun 19,1 cem !f;,- Normal- RhodanammoniumlBsung
verbraucht und sind daher 19,1 > 0,0108 = 0,20628 g Felnsilber (als
Rbodansilber) niedergesch'agen worden. In dem Probierstiick von
n,zﬁgf,g: wiren also o20628 g Feinsilber enthalten, demnach auf
1000 Teile berechnet

0,2¢028 : 1000

0,2835

Bei Silberbidern lilit sich das Titrationsverfahren nicht ohne
weiteres verwenden., Das Zyansilber des Silberbades muf erst in
Schwefelsilber und dieses durch Salpetersiure in Silbernitratliisung
umgewandelt werden. Man verfihirt dann wie folgt: Mit einer
Pipette werden 1o cem Silberbad gemessen, mit 20 cem destilliertem
Wasger verdiipnt und durch Zugabe von 10 com Schwelelammoninm
das Silber zu Schwefelsilber gefillt. Simtliche Schwefelsilberteilchen
miissen auf einen Filter gebracht und so gut ausgewaschen werden,
dafl ein ablaufender Tropfen rotes Lackmuspapier nidht blan firbt,
Der Filter kommt pun samt Inhalt in eln Becherglas, man giefit
etwa 20 com Salpetersdure hinzu und erwirmt, bis vollstindige Losung
des Schwefelsilbers stattgefunden hat und keine braunen Diimpfe
mehr aufsteigen. Wir haben jetzt wieder die Silbernitratldsung und
verfahren nun weiter durch Titrieren, wie ich es vorbin erkliirt habe.

| Fachblatt des Juwelierverbandes, Berlin.)

- ein Feingehalt von 727 Tausendteilen,
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Feuerversicherung
Zu meiner Anregung, Errichtung einer Feuerversicherung FHir
Mobilar und Waren, einige Vorschlige, deren Aushau betreffend:
Die Verwaltung {ibernimmt gegen eine jeweils mit den Verbands-
beitriigen einzuhebende Gebiihr die Verbandsleitung. Die Kollegen
mahlen bei einem vorkommenden Brandschaden eine Umlage, deren
Hbhe nach MaBgabe der versicherten Summe von Fall zu Fall er-
rechnet wird. Man wird am zweckmiBigsten die Friedenswerte ein-
setzen und sowohl Mobilar, als auch Waren summarisch nehmen.
Also etwa Mobilar, Werkzeuge und Maschinen 12000 Mk, Waren-
lager 1Boco Mk. = joooco Mk, Gesamtversicherungssumme, Eine
Primienzahlung wie bei Feunerversicherungsgesellschaften gibt es
nicht. Nur bei Brandechaden wird, wie schon oben gesagt, eine
Umlage erhoben. So wird erreicht, daB der Brandschaden ausreichend
kt ist. Bei Abschitzung des Schadens wird man Kollegen als
ertranensieute beiziehen, ebenso einen Dritten (Nentralen) als Un-
parteiischen. Es dfirfte sich ferner empfehlen, einen Brandschatz
muzulegen, welcher ven den Kollegen in Form von Edelmetallen
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oder auch wertbestindigen Papieren einbezahlt wird. Es wird dies
notwendig sein, damit ein sicherer Grund vorhanden ist. Kollegen
auf dem Lande mit erheblicher Landwirtschaft kénnte man entweder
wegen der erhdhten Fenersgefahr ganz ausschlieBen, oder gegen ent-
sprechende Mehrleistung mit einbeziehen. — Vielleicht haben die
Kollegen weitere Vorschlige. Oskar Eckert.

Verbands - Sterbekasse

In vielen Uhrmacher- Vereinigungen bestehen schon die Sterbe-
hilfskassen. Wire es daher nicht mdglich, so eine Kasse im Zentral-
verband zu errichten? Die bestehenden Kassen werden sich gewil
sofort derselben anschlieBen, bietet doch der Verband mit seinen
1600 Mitgliedern eine ganz andere Hille im Falle eines Todes, anch
wenn our I g Silber bei einem Sterbefall erhoben und geleistet wiirde.
Rechnen wir im Jahre mit 50 Todesfillen (die Ehefran gilt als mit-
versichert), das kann und mull jeder Kollege aufbringen. Fiir unseren
Verband wire solch eine Kasse der beste Kitt nnd fir die uns fern-
stehenden Kollegen das heste Werbungsmittel. Deshalb begrilile
ich auch das Interesse, das der Zentralverbaed an der Glasschutz-
Vereinigung nimmt, und hoffe, daf auch diese vom Verband auf-
genommen wird. Den bestehenden Vereiniguogen aber, die schon
eine Sterbekasse haben, wiire ich sehr dankbar, wenn sie sich dariiber
dublern wiirden und einen diesbeziiglichen Antrag an den Zentral-
verband einreichten. I'r. Hoschke, Gotha.




